
溶断時の熱伝導に関する実験結果について

Experiments on thermal conduction when the steel is cut by a melt cutting machine 

概要
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電車事故などで車体に挟まれた人を溶断器を使い救助する場合，熱傷等の苦痛を与えない溶断方法を速

かに決定する必要がある。

本目的のため，各種鋼材等で溶断実験を行った。溶断時間，溶断器，溶断材料，気温等により異なるが，

次に示す方法が熱的影響の少ない有効な手段であることが判明した。

(1)速く切断し，早 く救出する。

(2) 水により冷却しながら切断する。

When a fire company uses a melt cutting machine for saving persons who were caught in a train 

and so forth. The company needs speedy decision on a cutting position of holding materials a way for 

uninfliction pain and measure for minimizing the degree of burn to the persons. 

So， we cut various steel materials under several conditions whicih were differ from cutting time， 

type of machine， cutting material，air temperature and so forth. 

Next descriptions are a effective way in spite of these differnt situations. 

(1) Speedy cutting and early rescue. 

(2) Cooling cut by water. 

1 .はじめに

昭和63年12月5日， ]R東中野駅構内で起きた電

車追突事故で多数の死傷者が発生し，車内で挟ま

れた人を救出するために溶断器により電車の床等

を切断する方法が採られたが，溶断時の熱伝導に

よる人体への影響が懸念された。

そこで，溶断器を使用して救助活動を行う場合

の熱伝導について基礎的な実験を行ったので，そ

の概要を報告する。

2 .実験方法等

(1) 実験項目

溶断に要した時間及び時間経過に伴う溶断

材の表面温度測定

(2) 供試溶断器

ア 酸素ヤリ l式

溶断 棒 φ13.8x 2000四

*第三研究室

酸素圧力 7 kgf/cm' 

イ アーク溶断器 I式

i容断棒 φ6.5x 559凹

酸素圧力 5'""--' 8 kgf/cm' 

(3) 供試溶断材

ア鋼板(幅300x長さ1，300 x厚さ20mm)

イ H鋼(幅200x高さ200x長さ1，700 x厚さ

10mm) 

ウ棒鋼(直径70x長さ 1.300mm)

エ電車の床板(図 l参照)

(4) 使用資器材

ア温度測定器

イ ノfソコン

ウ熱電対 (C-A線φ0.32mmX5 m) 

温化ビニール製の床敵物 (31111)

鋼板(1.6IDm)
激物物級協機級協多機後物多務務
~幽幽歯醤圏-盟

アンダーシール

図 1 電車床板の断面
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(5) 実験方法

ア 鋼板，棒鋼， H鋼の溶断

(ア) 冷却なしでの溶断

図2に示すように，各種溶断材に溶断

面から 5cm間隔で'10ケ所に深さ約 2阻，

直径約 4凹の穴を開け，そこにハンダを

溶着させて熱電対を取付け温度測定器に

接続し，パソコンにデータを格納，ディ

スプレイに温度変化をグラフ化して表示

するものとした。

溶断は，酸素ヤリで鋼板，棒鋼及びH

鋼をアーク溶断器で鋼板及び棒鋼を特別

救助隊員が通常行う要領で実施し，その

溶断に要した時間と溶断開始後 6秒間隔

で概ね30分間の温度を測定した。

なお，溶断の際の火花及び輯射熱の影

響を受けないように熱電対を不燃材で

覆って実施した。

(イ) 冷却しながらの溶断

前アと同様である が，図 3に示すよ う

に溶断面から100mm離れた位置を中心に

幅約80阻のせきをつくり，そこに水道水

を毎分 3Q流しながら行しh 溶断開始後

6秒間隔で概ね15分間の温度を測定した。

なお，冷却しながらの溶断は，熱容量

の大きい酸素ヤリを使用し，供試溶断材

の中では表面から逸散する熱量が最も少

ない形状である棒鋼について実施し，他

の溶断材については棒鋼以上に放熱する

と判断し省略した。

イ 電車床板の溶断

図4に示すように電車の床板を①②③の

順序で溶断し，溶断開始後 6秒間隔で概ね

30分間の温度を測定した。

なお，アーク溶断器を使い一辺 1m合計

3mを溶断した。

3.人体が耐え得る温度の限界

人体がある程度の時間，苦痛なく耐え得る温度

の限界は明確でないが， Moritz & Henriquesの人

体実験と豚を使った実験J)によると熱による皮膚

への障害は，図 5に示すように75
0

Cの場合は l秒

で発生し， 450Cでは 6時間で発生する。しかし，
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それらの時間以内であれば耐えられるというので

はなしあ くまで熱障害が残らない(治癒するも

の)というものである。本実験では，要救助者に

対する安全度等を考えて40
0

Cを耐え得る温度の限

界として考察する。

4.実験結果及び考察

(1) 鋼板，棒鋼 H鋼の溶断

(冷却なし，写真 l参照)

溶断材において時間経過に伴う熱移動にお

ける差異はほとんど認められないが，溶断面

に近いほど温度勾配(上昇，降下)が急であ

る。従って，溶断面から離れるに従い温度勾

配は緩やかで温度は低 く，また最高温度に達

する時間は遅れてくる。

溶断に要した時間，各測定点での最高温度

及び最高温度に達するまでの所要時間を表 1，

写真 1 鋼板を酸素ヤリで溶断した状況

時間経過に伴う温度変化を図 6'" 12に示した。

ア 酸素ヤリによる溶断

溶断に要した時間は，鋼板55秒，棒鋼65

秒， H鋼78秒で一気に溶断することができ

た。図 6"'8をみると各測定点とも 5"'30 

分後には温度がほぼ安定あるいは降下して

おり ，最高温度が400C以下を示したところ

は，溶断面から鋼板45cm，棒鋼45cm，H鋼

表 l 溶断に要した時間，各測定点での最高温度に達するまでの所要時間

溶断器 溶断 溶 断面 からの ~ ~ 

及ぴ
5叩 10叩 15叩 20cmI 25叩 30cmI 35cm I 40c血 45cm|50cm溶断材 時期

夏191 98 77 66 57 50 45 42 ※36 ※36 
JET 期 (3) m (1) (15) (20) (27) (33) (3o) (37) (37) 
鋼 絞

冬 215 115 78 58 46 39 33 ※29 ※26 ※23 
(5) (9) (13) (20) (25) (28) (33) (33) (33) 

夏189 110 78 59 49 / 38 32 32 
JET 期 (3) (7) (JO) (13) (20) (27) (32) (36) (37) 
H 鋼

冬 175 98 66 49 39 33 28 ※24 
期 (2) (5) (9) (13) (6) (21) (2心 (26) (26) I (26) 

z μ 147 99 75 62 53 47 
JET (7) (J2) (8) (25) (32) (39) (41) I (4]) 
棒鋼

97 65 48 39 33 ※28 
期 (3) (7) (2) (20) (26) (35) (35) (35) I (35) 

夏 ほとんど温度上昇なし(水温19t:) 
JET 期 (3) 20-25t: 
厳網

冬 95 ほとんど温皮上昇なし(水温12t:)
(冷 却) 期 (2) 15-16t: 

夏312 160 105 54 48 42 ※39 
ARC 期 (3) (6) (Jll (15) I (20) (26) (32) (36) (43) 
鋼 仮

冬 291 133 93 43 37 32 29 
期 m (9) (13) (19) I (23) (29) (3心 (40) (49) 

夏|リ |73
59 50 45 ※40 

ARC 期 (5) I (]O) I (]7) (23) (31l (4]) (44) (4心 (4心
棒銀

冬 lm |111179 59 48 40 ※34 ※28 ※24 
期 (心(10)I (6) (22) (31) (40) (41) I (41l I (41) 

( )内は溶断開始から最高温度になるまでの所要時間

J ET-一酸素溶断器(ジェットランス)

ARC アーク溶断器 (アークエアー)

売{35
(41) 

※18 
(35) 

※35 
(43) 

※26 
(49) 

※31 
(4心

※21 
(41) 

単位 ℃ 

溶断

時間 備考

(秒)

3ft 

60 初期温度

19t: 

28t: 

56 初期温度

17t: 

65 初期温度

29t: 

15t: 

77 初期温度

23t: 

37 初期温度

16t: 

正味 初期温度

109 26t: 

正味 初期温度

209 J7t: 

正味 初期温度

72 27t: 

正味 初期温度

119 16t: 

※は、患高温度に遣する以前に測定を終了したものであるが、温度上昇率からみて、ほほ最高

温度に近いと思われる。
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35cm以遠の測定点だ、った。これは，溶断時

間にも影響を受けるが，最も溶断時間の長

かったH鋼 (78秒)が35cmと最も短い距離

となっているのは，他の溶断材に比べて表

面積が非常に大きいので放熱しやすいため

である。

イ アーク溶断器による溶断

鋼板の溶断は溶断棒 4本，棒鋼では 3本

使い溶断することができた。溶断に要 した

時間は，鋼板109秒，棒鋼72秒(正味溶断時

間) であった。酸素ヤリに比べると溶断能

力が低いため，多 くの時聞を要する。また，

溶断棒が短いため頻繁に溶断棒を取り替え

る必要があった。

熱の伝導についてみると，図 9，10に示

すとおり，各測定点とも 10----30分後に温度

がほぼ安定あるいは降下しており，最高温

度が400C以下を示したところは鋼板が45cm，

棒鋼が35cm以遠の測定点だった。

鋼板については，酸素ヤリでの溶断と同

じ距離であるのは，単位時間当りの熱量が

酸素ヤリ に比べ小さ いも のの溶断に要した

時間が長いためである。

ウ 気温の影響

前ア，イについては，冬期と夏期の 2回

実施した。しかし，溶断技術等が異なるた

め全ての実験について比較することは困難

であることか ら，溶断時間のほぽ同じであ

る酸素ヤリによる鋼板の溶断(冬期60秒，

夏期55秒)について比較した。図11をみる
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と溶断開始前の鋼板温度が冬期約190C，夏

期約33
0
C (気温はそれぞれ14

0
C，300C) で

14
0

Cの差がある O 溶断後の温度変化は，冬

期，夏期ともほぼ向じ傾向をたどり，夏期

の温度は冬期の温度を10
0

Cから 13
0

C高 く平

行移動したも のに近いものである。

これは，熱量の基本方程式である dQ=c・

m. dtからdQ，c， mが一定な らば¥ dtは当

然一定である。ここで， dQ:熱量 c 比

熱 m 質量， dt:温度の上昇 (温度差)

この ことは，同じ溶断材に同じ熱量が加

えられているとすれば上昇する温度差が等

しいこ とを示している。よって，理論的に

夏期の温度変化は，冬期に行った温度変化

のグラフを溶断前の温度差の分だけ平行移

動させればよいわけであるが，図11をみて

もわかるように溶断前の温度差よりも溶断

後の温度差の方が少な ~)o これは冬期のほ

うが若干溶断時間が長かったことから，i容

断前の温度差よりも 1oCから 40C低い値と

なっているものである。

(2) 棒鋼の溶断(冷却あり，写真 2参照)

水道水で冷却しながら溶断 した結果は，図

12のとおりであり ，冷却位置(溶断面から 100

凹)から以遠への熱移動はほとんどなく ，溶

断材の表面に対する冷却効果の高いことが認

められた。

(3) 電車床板の溶断(写真 3参照)

表 2に溶断時間経過を示す。

図13に示すと おり第 1辺目溶断開始約 4分

後(1辺目の約見付近溶断時)にNo.5が急激

に上昇している。

NoJ '""4及び 9も溶断開始約 4分後に若干上

昇し，No. 1はその後， 徐々に上昇し，第 3辺

目溶断開始後，さらに上昇し，約52
0

Cに達し

たo No.2及び 3は33
0

C付近，3rc付近でそれ

ぞれ安定し，第 2辺目の溶断にはほとんど影

響を受けず， 第 3辺自溶断開始後に上昇を始

めNo2及び 3ともに約430Cまで上昇した。

No. 4は若干上昇 し53
0

C付近で安定し，緩やか

に降下している。 No.9は42
0

C付近で安定し，

第 2及び 3辺自の影響をほとんど受けていな

~ ) 0 No. 6は溶断開始か ら徐々に上昇し，溶断

開始15分後(第 2辺目中央付近溶断時)ピー
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写真 2 冷却しながら酸素ヤリに
より棒鋼を溶断した状況
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図12 冷却しながら酸素ヤリによる棒鋼の溶断

クに達 し， その後降下している。 No.7及び 8

はほとんど250C付近で安定 している。 NoJOは，

第 I辺目と第 2辺自の角付近の溶断時に急激

に上昇 している。

~ )づれの熱電対も第 I辺自の溶断時に若干

の幅射熱の影響を受けている。 No.5及び10に
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アーク溶断器による電車床板溶断時の時間経過

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

l辺自の溶断 8' 31" 9' 26" 2辺自の溶断 18' 14" 18' 34" 3辺自の溶断 29' 03" 

~ " 
溶噺量生了時間29分03秒 (24秒の中断l回)

正味溶断時間14分50秒 ~ 百 - 』

r 18"-5' 28" 7' 07・ 9' 26"-13' 04" 14' 35" -19' 37" 20' 43"-29' 03" 

(23-25秒の中断5回) (18-32秒の中断4回) (20-37秒の中断5回) (14-幻秒の中断7回)

20" 8' 31" 

表 2

+ー→は、溶断中を示す。員臣

ピーク値を示した後，急激に降下し

ている。これは，電車の床板が1.6凹と薄いた

め熱伝導が速しまた，表面積が大きいため

に放熱も速いものである。 No.4は第 1及び 2

辺目の熱エネルギーの伝導で、温度の上昇が認

ついては溶断面に近接しているため，早い時

期に大きな熱エネルギーを受け急激に温度が

上昇し，

品

信E野県了位置

-

0

0

0
【

電車の床板をアーク溶断器によ
りコの字に溶断した状況
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2及び 3と同様に若干温度上昇の傾向が認め

られる。これは，第 3辺目からの溶断熱エネ

ルギの伝導のためである。 No.2及び 3は溶断
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ネノレギと放熱ヱネル

3:i豆弓の諮艇に

ネルギの

に認められる G これは第 3

に10分29秒、もかかっているたり，

きくなったものである o

rコの字」の搭断面の内と外を

;ま，第 2及び¥3辺自

「コの

占
バ
同

ると外

いるものである。

し
宝、，
，~ 

5.まとめ

の実験に関しては，

ていれば熱伝導による

溶断時間，

による相乗効果(今回の

した内部に支すして;ま

えている}などで大きく

をi容量号すればよいという

けるのは，非常に

しかし， f容断に睦して

は，次のとおりである。

(1) 要救助者から

する。

出発生熱量は

ら離ね50cm以

はないが，

j詩騎の仕方

にj容

いても 400Cを越

り， どの

ものを結

る。

手段

でi容断

し きくなる

(1時1)

のでj容量~時間をできるだ l ノ
¥ る必要があ

る。

さn li，単{立1時間当た

く終7するのに

対L，

長いため， き

も高くなるくなる

ことカまある。

(4) 溶断怯誼と の問に水を読しながら

とんど熱伝導は止められる O

熱のスラ

を不;鰐材や摺れた

ある o

(5) 

以上りことから，

より玲却し

るためには，

く行うことと

うことが肝要で，速く

見極め，

参 ψ

ゼ」

に行うとともに ょく

断ずる る。
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